
Используя метод упаковки шаров, найти отношение c/a параметров в гексагональной решётке с плотнейшей упаковкой. Указать причины отклонения этой величины в реальном 
кристалле от вычисленного. Задача по основам металловедения. Сделать рисунок.
Ответ (1.63). Отклонение обусловлено тем, что в реальном кристалле атомы не обладают сферической симметрией.
	Дано:  



	Найти:



Решение:

Оформить дано и решение ответ))) Грамотно и подробно решить.

