72. В чем причина теплового пробоя диэлектрика?

86. Что такое «электротехническая сталь»? Перечислите, параметры электротехнической стали.

100. Что такое кривая размагничивания магнитотвердого материала?

114. Как изменяются, свойства углеродистой стали в результате закалки и отжига?

128. Где применяется кадмиевая бронза? Какое свойство ее является главным?

142. Перечислите способы уменьшения поверхностного эффекта в проводниках РЭС.

156. Какие свойства  контактных материалов являться главными для малонагруженных контактов?

170. Определите понятие «коррозия» материала и назовите три вида электрохимической коррозии металла в электроустановках.
14. Почему при соединении деталей из различных материалов нужно учитывать различия в их коэффициентах линейного расширения?

28. Почему с ростом частоты электрического поля диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов уменьшается?

42. Охарактеризуйте стекла, применяемые в РЭС. В чем их преимущества перед органическими и компанизационными  материалами? 

56. что такое сталь и чугун?

70. Как можно повысить электрическую прочность жидкого диэлектрика?

84. Изобразите петлю гистерезиса магнитного материала, обозначите параметры.
98. Перечислите известные вам виды магнитодиэлектриков укажите области их применения 

112.  Расскажите о проводниковой стали
